FICHA DE MATERIAL: PLASTICO

En un principio, la mayoria de los plasticos se fabricaban a partir de
resinas de origen vegetal, como la celulosa (del algodon), el furfural (de la
cascara de la avena), aceites de semillas y derivados del almidén o del carbén.
La caseina de la leche era uno de los materiales no vegetales utilizados. A
pesar de que la produccion del nailon se basaba originalmente en el carbodn, el
aire y el agua, y de que el nailon 11 se fabrica todavia con semillas de ricino, la
mayoria de los plasticos se elaboran hoy con derivados del petroleo. Las
materias primas derivadas del petrdleo son tan baratas como abundantes. No
obstante, dado que las existencias mundiales de petrdleo tienen un limite, se
estan investigando otras fuentes de materias primas, como la gasificacién del
carbon.

Muchos plésticos se fabrican en forma de material compuesto, lo que implica la
adicion de algun material de refuerzo (normalmente fibras de vidrio o de
carbono) a la matriz de la resina plastica. Los materiales compuestos tienen la
resistencia y la estabilidad de los metales, pero por lo general son mas ligeros.
Las espumas plasticas, compuestas de plastico y gas, proporcionan una masa
de gran tamafio pero muy ligera.

La construccion es uno de los sectores que mas utilizan todo tipo de plasticos,
incluidos los de empaquetado descritos anteriormente. El polietiieno de alta
densidad se usa en tuberias, del mismo modo que el PVC. Este se emplea
también en forma de laminas como material de construccion. Muchos plasticos
se utilizan para aislar cables e hilos, y el poliestireno aplicado en forma de
espuma sirve para aislar paredes y techos. También se hacen con plastico
marcos para puertas, ventanas y techos, molduras y otros
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